Laboratorio de

Servicios Industriales

NAGAG6

Cd Lazaro Cardenas, Mich A 23 de Mayo de! 2020.

Control

Asunto: Informe de Resultados.

Anexo al presente envio a usted, los resultados obtenidos de la evaluaci6n def mineral.

La muestra Jue proporcionada par el cliente.
ldentificacion de la Muestra: Finos

Variable
FeO 17.25 %
Hierro Total 63.35 %
SiQ? 8.31 %
A/70 0.49 %
S 0.05 %
D 0.02 %
CaO 1.93 %
MnO 0.35 %
PbO 0.03 %
M!O 0.00 %
ZnO 0.06 %
Ti0Q? 0.00 %
As 0.00 %
Cu 0.02 %
K?0. 0.03 %

Metodo de Prueba: ISO 9516:2003

Los resultados solo amparan las mues/ras pr adas.




